Informacion Técnica

Technical Information

Diametros interiores y tolerancias, Tolerancias en longitud
segn ISO 1307 segun ISO 1307
—
c O .
K] '..g Tolerancias en Longitud Tolerancia
: 2 .
s Dwm:;c'r:l)i;g'ferno Mangueras Mangueras Mangueras =300 +3
=Q construidas sobre | construidas sobre | construidas sin >300 a 600 +4,5
£ c mandril rigido mandril flexible mandril
ez >600 a 900 +6
g S 3,2 0,30 +0,50 -0,30 >900 a 1200 +9
;6 _g 4,0 +0,60 >1200 a 1800 +12
O
c o 50 21800 +1%
L=
L0 6.3 10,40 +0,60 -0,40 valores en milimetros
o g
10,0
12,5 +0,80
+0,70 -0,50 .
16 4060 Tablas de conversion de
19 o
vapor saturado
20 +0,90 -0,70
25 +0,80 +1,20 : . | Temperatura de
e Presiones de trabajo vapor saturado
38 +1,00 +1,20 -0,80 Kg/cm? |  PSI 26 °F
40
+160 1 14 99 210
50 2 28 120 248
51 +1,20 +1,50 -1,00 3 43 133 272
63 4 57 143 290
76 +1,40 5 71 151 304
80 6 85 158 316
100 +1,60 7 99 164 328
125 8 114 170 338
150 +2,00 9 128 175 348
200 +2,50 10 142 179 354
250
+3,00 11 156 183 362
315 12 170 187 368
valores en milimetros 13 185 191 376
14 199 194 382
Tablas de conversion de vacio 15 213 | 197 | 38
. 16 227 200 392
Columna de agua Columna de mercurio 17 21 203 308
Milimetros 18 256 206 403
(mm)
0,1 1,4 1 3'3-3/8" 73,6 2,9 10 19 270 209 408
0,2 2,8 2 6' 6-3/4" 1471 58 20 20 284 21l iz
0,3 4,2 3 9'10-1/8" 220,7 8,7 30 22 312 216 421
0,4 5,7 4 13'1-1/2" 294,2 11,6 40 24 341 221 430
0,5 7,1 5 16' 4-13/16" 367,8 14,5 50 26 369 2% 438
0,6 8,5 6 19'8-3/16" 441,3 17,4 60
0,7 10,0 7 22'11-9/16" 514,9 20,3 70
0,8 11,4 8 26' 2-15/16" 588,4 23,2 80
0,9 12,8 9 29' 6-3/18" 662,0 26,0 90
1,0 14,2 10 32'9-11/16" 735,5 29,0 100
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Resistencias Quimicas

Chemical Resistances

NR Natural CSM Hypalon (Polietileno clorosulfonado)
Excelentes propiedades fisicas. Resistente a la abrasion. Excelente resistencia a la intemperie y 0zono. Buena
No resiste los aceites. resistencia al calor y la abrasion. Buena resistencia a
SBR Estireno-butadieno los aceites. Buenas propiedades fisicas. r_D' ;
Buenas propiedades fisicas. Resistente a la abrasion. No EPDM | Etileno-propileno-dienoterpolfmefo S
resiste los aceites. Bluen polimero para aplicaciones generales, resis’iente 3 5
al ozono y la intemperie. Buena resistencia al calor. No °
CR Cloropreno . . . resiste loz aceites. P Y
Excelente resistencia a la intemperie y ozono. Retarda - ” —a.
la formacion de llama. Buena resistencia a los aceites. FKM Viton (Fluoroelastomero) = O
Buenas propiedades fisicas. Excelente resistencia a altas temperaturas. Muy resis- =1 =S
NBR Acrilonitrilo-butadieno tente a los aceites. Buena resistencia quimica. 2 ‘.—Dl
Excelente resistencia a los aceites. Buenas propiedades XLPE | Polietileno reticulado 3 S
fisicas. Resistente a muchos disolventes y productos quimicos. 2_,)" a
o
IIR Butilo o w
Muy buena resistencia a la intemperie. Baja permeabili-
dad al aire. No resiste los aceites.
Material NR SBR CR NBR IIR CSM | EPDM | FKM | XLPE Material NR SBR NBR CSM FKM | XLPE
Aceite de algodon [ ] @ [ ] [ ] [ ] [ ] @] (=] [ ] Aire 65°C (150°F) [ ] @ [ ] @ e
Aceite de castor [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Alcohol alquilico ® [ ] ® [ ]
Aceite de linaza O . . . . . . . . Alcohol amilico L ! l . . .
Aceite de Madera China, tungoil | @) | @ [ ] @& [ ] @ [ ] o [ ] Alcohol bencilico ® ® | | @ | ® @
Aceite de maiz [ ] (] [ BN ] ® @ [ ] o @ Alcohol butilico. Butanol ® o | @ | ! l g [ ]
Aceite de silicona [ ] ® e e o o o Alcohol etilico ® o [ ] e e o
Aceite de soja ® O o & o o ® o o Alohol isobutilico ® @ [ ® © e @
Aceite lubricante, crudo . . . . O . . . Alcohol isopropilico . . . . . .
Aceite lubricante, refinado . . . . . O . . Alquilbenzeno [ ] . . . . .
Aceites minerales [@) @ [ ] [ ] @ [ ] [ ] [ ] [ ] Alguitran @ [ ] ) 8] [ ) @ [ ]
Acetaldeido [ ] [ ] [ ] [ ] @ 1] [ ] o [ ] Alumbre 65° (150°F) ® @ [ ] @ @& [ ]
Acetamida [ ] [ ] ® [ [ Q [] []) [] Amoniaco gas, anhidro ® @ | @ | [ ] [ ] [ ] [ ]
Acetato aménico L ! ! ! ! ! ! ! . Amoniaco, 10% solucion acuosa L ! l ! i . .
Acetato de amilo ® @ [ ] @ [ ] [ ] @ [ ] @ Amoniaco, 30% solucion acuosa ® o [ ] @ [ ] [ ] [ ]
Acetato de butilo O . . . . . . . . Anhidrido &cido acético o O . . . .
Acetato de etilo [ ] ] [ ] [ ] ® . . . . Anilina, Aceite de anilina [ ] . ® @ ® [ ] .
Acetilacetona [ ] @ [ ] [ ] [ ] [ ] L] [ ] [ ] Asfalto [ ] ® [ ] @ @ [ ] [ ]
Acetilcloruro [ ] [ ] ] [ ] @ & @ [ ) [ ] Azufre L ! l ! l -] (@]
Acetileno ® O O ©® & & ® 0 O sk [ I ] O ®  ® o o
Acetofenona . . . . . . . . . i O O O O O O .
Acetona [ [ [ [ [] & [] [] [] Benzina, éter de petroleo y nafta | (@) [ ] [ ] [ ] [ ] ® [ ]
Acetonitrilo [ ] ® @ ® [3) [ ] Bicarbonato sddico, levadura quimica | (@) & [ ] [ ] [ ] @ [ ]
Acido acético, diluido, 10% Q O O o . O . . . Bisulfato calcico O O . . .
Acido acético, glacial [ ] [ ] [ ] [ ] (] @] [ ] & @& Bisulfato sédico ® e @ ® [ ) @ [ ]
Acido acrilico [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Bérax @ | ! l [ ] @ [ ) [ ]
Acido adipico . . . . . . . . Bromo benzol L . . . [ ) [ ] [ ]
Acido benzoico [ []) ® []) [] ® [] ® [ ] Bromuro [ ) [ ] ® O [ ) [ ] [ ]
Acido bérico ®  ® & & ® o & & & [ ® o 2] ® ® o e
Acido bromhidrico O @ [@)] Q @ Butilamina @ [ ] @ © @ @
Acido butirico . . . . . . . Butilbenzoato @ [ ] . . . . .
Acido caproico , [ ] () ) ] & Caliche ] [ ] ® ® [ ] [ ]
Acido carbélico, fenol @] O @ ® [ ] @ L ] [ [ Carbonato sodico, cenizadesosa | @@ | @ ® @ @ [ []
Acido cianhidrico ® o [ [ Be) [ ] © [ ] Cellosolve Acetato ® | [ ) (&) []
Acido citrico [ ] [ ] @ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Cerveza & [ ] @ [ ] ® [ ] [ ]
Acido clorhidrico ® o o e [CHECEN ) CFC-12 ® o ® [ BN
Acido cloroacético [ @ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] & Cianuro de hidrogeno (5] [ ] [ ] @® & (-] @
Acido clorosulfénico [ ] [ ] [ ] @) [ ] [] 9 &) [] Cianuro potésico [ ] [ ] [ ] [ ] @ ® @
Acido cromico . . . . O . O . Cianuro sodico . . . . . . .
Acido estearico [ ] @ ® [ ] [ ] (@) [ ] [ ] Ciclohexano [ ] [ ] ® €] [ ] o
Acido fluorhidrico ® ®  ® ® O @ O ® | ® | ciheanl @ @ ® ® o o
Acido férmico [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] . . . Ciclohexanolamina ® =) . [] [ ]
Acido fosforico 45% [ ] ] [ ] ® [ ] [ ] [C] [] []) Ciclohexanona ® [ ] [ ] [ [ ]
Acido fosférico puro ® O 0|0 0 e O @ | Cloro, seco / solucién ® o [ ] @ ®@ O e
Acido ftalico 50% [ @ [ ] o o @ [ ] ® Clorobenceno ) ] O @ @ [ ]
Acido hidrofluosilicico ® o o o o e e Clorobutano @ & ® o o @
Acido lactico [PHECHECHESEEEN B ENR BN ) Cloroformo [ BN ] [ ] [ ] ® o o
Acido nitrico. Concentrado 70% | BN ] [ BN ) ® ® [ ] [ ] & Cloruro 65°C (150°F) ® [ ] @ [ ] [ ] €]
Acido nitrico. Diluido 10% ® o [] €] @] 6] &) ] Cloruro aménico ® @ @ [ ] [ ]
Acido nitrico, puro [ ] [ ] ] [ ] @ 8] [ ] [@)] [ ] Cloruro calcico @ [ ] [ ] @ @ [ ) @ [ )
Acido oleico ®  ® O o ® o e O e Cloruro de aluminio 65°C (150°F) | @ | @ ® ® o o o
Acido oxalico . O . . . . . . . Cloruro de azufre . . O . . . . .
Acido palmitico ® o e e ® @[ ® | @ | wuokehmosscas) | @ | @ ® & o e o o
Acido picrico, fundido @ e & e e Cloruro de bencilo e @ ® ®© e e e o
Acido picrico, solucion acuosa & @ @ [ ] [ ] & & Cloruro de etilo [ ] [ ] [ [ ] ® €] [ ] ®
Acido sulfirico, fumante [ ] [ ] [) [ [ [ [ [] & Cloruro de magnesio 65°C (150°F) | (@) @ [ ] []) @ @ 2] [ ]
Acido sulfarico, 10% [} ® @ o o Cloruro de niquel 65°C (150°F) [&] [ ] ® e ® o o
Acido sulftrico, 11%-75% O (@] Q O [ ] @] [ G Cloruro de zinc O ® [ ] @ [ ) @ [ ) ®
Acido sulfirico, 76%-95% ® e (o o ® e o Cloruro estannoso [ BN ] ® & o o e o
Acido sulfuroso [ ] ® Q Q @ 8] [ ] [ ] Cloruro férrico 65°C (150°F) [&] @ [ ) [ ] ® @ ®
Acido tanico ® [ ] [ ] [ "] [ ] & @ @ Cloruro merciirico @& []) [] [] 5] & (&) [ )
Acido tartrico @ 0[l0ol0 ® (O [® | @ | |wuoptisio ® o e o o o o o
Acrilonitrilo [ ] [ ] [ ] [ ] [} @& (] Cloruro sédico @ [ ] [ ] [ ] [ ] @ @ ®
Agua, destilada [ ] @& @ & . . . . Cola . [ ] . . . . [ ] [ ]
Agua, fresca . . O . . . . [ ] Creosol, acido cresilico [ ] [ ] @ O . . .
Agua, mineral . . O . . . . . Creosota de alquitran de hulla . . . . . . . .
Aguas residuales @ O . . . @ & [] Dibutil cetona . . . [ ] @ @ [ )
Aire 20°C (68°F) & [} @ ] ® & [ ® Diclorobenceno ® o @ @ Q @] [ ] @
@ |[vilido
O | Uso discontinuo
@ o vilido Commitment and Solutions 139
No existen datos




Resistencias Quimicas

Chemical Resistances

Fluoruro de aluminio 65°C (150°F) Propilenglicol

Formaldehido Silicato sodico

Fosfato amonico, dibasico Sulfato amonico

Fosfato amonico, monobasico Sulfato de aluminio 65°C (150°F)

Fosfato aménico, tribasico Sulfato de cobre 65°C (150°F)

Fosfato sodico, dibasico Sulfato de magnesio 65°C (150°F)

NR Natural CSM Hypalon (Polietileno clorosulfonado)
Excelentes propiedades fisicas. Resistente a la abrasion. Excelente resistencia a la intemperie y ozono. Buena
No resiste los aceites. resistencia al calor y la abrasion. Buena resistencia a
SBR T e — los aceites. Buenas propiedades fisicas.
Buenas propiedades fisicas. Resistente a la abrasion. No EPDM | Etileno-propileno-dienoterpolfmefo
resiste los aceites. Bluen polimero para aplicaciones generales, resis’iente
- al ozono y la intemperie. Buena resistencia al calor. No
m © R Cloropreno . . . . resiste los aceites.
(&) Fer Excelente resistencia a la intemperie y ozono. Retarda : -
T © la formacion de llama. Buena resistencia a los aceites. FKM | Viton (Fluoroelastomero)
o E Buenas propiedades fisicas. Excelente resistencia a altas temperaturas. Muy resis-
"C_-‘ é NBR e P 10 tent.e af los aceit.es. Buena resistencia quimica.
e c Excelente resistencia a los aceites. Buenas propiedades XLPE | Polietileno reticulado
:g Lo fisicas. Resistente a muchos disolventes y productos quimicos.
—
s IIR | Butilo
e = Muy buena resistencia a la intemperie. Baja permeabili-
= dad al aire. No resiste los aceites.
Y= O
Sl
Material SBR NBR csM | EpDM | FkM | XLPE [l Material SBR IIR | CSM | EPDM | FKM
m Dicloroetileno [ ] [ BN ) @ Metafosfato sodico ® [ [
Diesel, gasoleo ! ! ! Q Metanol, alcohol metilico . O
o Dietanolamina 20% [ ] [ ] [&] [ ] Metil acrilato [ ) [ )
Dietilamina ! ! ! ! Metil cloruro . .
Diisopropilamina L Metil etil cetona O .
Dimetilamina ® Metil isopropil cetona [ ] []
Dimetilformamida ® O Monéxido de carbono 65°C (150°F) ) )
Dimetilsulfoxido Nafta ® .
Dioctilttalato ! Q Naftaleno [] .
Dioxido de azufre, seco . Nitrato amonico .
Didxido de carbono, seco / solucion @ . Nitrato de aluminio . .
Disolventes clorados [ ] @ | | Nitrato sédico ®
Disolventes para lacas ! ! Nitrobenceno . .
Disulfuro de carbono | @ ® Nitrogeno gas [ ) [ ]
Ester alquil fosfato Octano Q [ ]
Ester aril fosfato Oleum @
Ester etil benzoico ! ! 0Oxigeno .
Ester metil benzoico ! ! 0zono gas [ ] .
Ester silicato Pentano O .
Esteres de fosfato (mezclas) Perborato sodico ® [ ]
Eter butilico Q . Percloroetileno . .
Eteres [¢] Perdxido de hidrogeno [ ] [ ]
Etil celulosa ’ ® Perdxido sodico [ ]
Etilenglical ’ Petroleo aceites y crudo 95°C (200°F) O
Fenol ! Piridina ®
Fluido hidraulicos de petréleo Propano .
[ )
@®
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ )
[ )
@
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

>
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@ |
[] [ ]
[ ]
[ ] [ ]
| @ | | @ |

[ ] [ ]

[ ] ®

[ ] [ ]

L ] [ ]
Fosfato sodico, monobasico ’ ! Sulfato de niquel 65°C (150°F) .
Fosfato sdico, tribasico [ ] Sulfato de zinc [ ]
Fuel oil . ! Sulfato férrico 65°C (150°F) .
Furfural . ! Sulfato potasico .
Gas horno de coke &) @ Sulfato sédico [ ]
Gas natural ! ! Sulfuro de bario 65°C (150°F) .
Gases de altos hornos [ ] [ ] Sulfuro de hidrogeno, seco [ ]
Gasolina + MTBE L ! Sulfuro de hidrégeno, solucion O
Gasolina sin plomo . . Sulfuro sodico .
Gelatina ® [ ] Tetracloroetano @
Glicenna, glicerol . . Tetraclorometano . ®
Glicol -agua @ Tetracloruro de carbono [ ] [ ]
Glucosa ! ! Tintes de anilina [ ]
HFC-134A [ B ] Tiofeno [ ] [ ]
H i Test + MTBE ! ! Tiosulfato sodico, "hipo" . .
Hidrdgeno gas . . Tolueno, Toluol . .
Hidroxido amonico . . Trementina . .
Hidréxido célcico . . Tricloroetileno . [ ]
Hidréxido de bario 65°C (150°F) [ ] @ Trietanolamina [ ] [ ]
Hidroxido de magnesio 65°C (150°F) [ ] & Trioxido de azufre, seco (5] [ ] o
Hidréxido potésico [ ] ® Urea, solucion acuosa o [ ]
Hidréxido sédico [ ] [ ) Vapor 230°C (450°F) @ [ ]
Hipoclorito calcico . . Vaselina . . [ ]
Hipoclorito sodico ! ! Vinagre . . .
Isooctano ! . Vinil acetato . . [ ]
Jabén, solucién [ ] [ ] Vinil cloruro ® [ ] [ ]
Kerosene [ ] @ Whisky y licores [ B ) 9
Lacas [ ] o Xileno. Xilol [ B ) [ )
Leche ! !
Licor de sulfato verde [ ] [ ]
Licor negro al sulfato .
Licores de aziicar de cafia [ ] [ ] @ |valido
Licores de azilcar de remolacha [ ] [ ] © | Uso discontinuo
MTBE @ @ | Novilido
Mercurio [ ] [ ] No existen datos
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